‘Declaracion de Prestaciones . Declaration of Performance . Disc

Codligm e identificagda snice Mpmmnn--lTp: | Codige de identificscien misa dol preducis tips
Lraguw laentiniec eilie of 1P piodis Cade dignmifical g i pradiiil 1ype
Argamassa de Reparagao Estrutural de Betdo CIMREP 2 ¢ Mortero de Reparacién Estructural de Hormigon GIMREP 2

Concrete Strutctural Repair Mortar CIMREP 2 ¢ Mortier de Réparation Structurale de Béton CIMREP 2

Utilizagdes previstas Usos previstos

Intended uses Usages prévus
Produto para & reparacao estrutural e nao estruturai de betao com argamassa GO _Producto prara retiaracian estructural y no estructural del hormigdn con martern CO
Pradugt for structural and non-structural regiair of concrete with CC mortar H Produit de réparation structurale et non structurale du béton avec mortier CC !

Fabricante Fabricante

Manufacturer Fabricant
CIARBGA, Argamassas Seoas S.A.

NIF(PT) - 503 418 706

Rua Ramalhe Ortigao n.251, pisos 7e 8

l 1870-229 LISBOA

Portugal

verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP)

System/s of AVCP Systéme(s) d'eévaluation et de vérification de [a constance des performances
Sistemma 2+/3
System 2+/3

Nartna harmonizada Norma armonizada
Harmuonised standard Norme harmonisée
Eh 1504-3:20085

_Orgznismo Notificade anismos notificados

Notified body/ies Organisrme{s) notifié{s):
0 organismo not'fir o GEEE, reniizou @ certificagao nu finbito do sisierna 2+ e amitiu o cerf'iicado de/ 'Eiorganismo natificado D866, llevd a cabu ia certifiaacion bao el intema 2+ yenitia ei certificedo |
conformidade do controlo de produgao em fébrica n.2 0B66-CPR-2021/CE.0Z88. de conformidad de control de produccitn en fabrica n® 0866-CPR-2021/CE G298
Reagdo ao fogo Reacclén frente al fuego
0 arganismo notificado 0370 realizou a determinagéo do produto-tipo corn base nos ensaios de tipoe| Elorganisma notificado 0370 hize la determinacion del producto tipo scbre la base de ensavos de
emitiu o respetivo relatdric de ensaios tipo y emiti6 el correspondiente Informe de ensa;o; —=a
The notified Factory contrel body No. 0866 performed the certification under system 2+ and issued L'organisme notifié n® 0886, a délivré le certificat de conformité du contréle de fa productionen
the certificate of canformity of factory production control No. 0866-CPR-2021/CE.0296 usine [systéme 2+}n° 0886-CPR-2021/CE.0298
Reaction to fire Réactlon au feu
The notified body 0370 performed the initial type testing, end issuad the relevent Test Report L'organisme notifié 0370 a procédé a la détermination du produit-type sur ia base du test-type et
‘ réqué‘ un ragport d'essa‘is.
Desempenhos declarados Prestaciones declaradasg
Declared Performances Perfomances Déclarées
ExpecifirRpiet fécnicas hanm pnitaday
Caracteristi ssenclais ¥ Ci Tea: i Desempenhu 4 Prestaciones Especificaciones técnicas armaonizadas:
Essential characteristics ¢ Caractéristiques essentislles Performance ¢ Perfomances Harmonised technical specification:
|| — — — Sy Ecifications technizues harmonisées:
Feacgao ac fogo ¢ Reacion frente & fuego Al
\Feactian to fire ¢ Réaction au feu |
[Resisténcia & compressdo ¢ Resistencia a8 compresidn Rb
Comgressive strenoth ¢ Résistance en comeression
Teor de cloretos ¢ Contenide en cloruros <0.01%
Cloride content # Teneur en chlorures .
Aderéncia ¢ Adhesién
. . 22,0Mpa
| Adhesive bond strenth ¢ Adhérence
| Compatibiiidade térmica ¢ Compatibilidad termica 22.0M
Thermal compatibility # Comzatibilité thermizue Eenlie EN1504-3:2006
Resisténcia & carbonatagdo ¢ Resistencia a la carbanatacion Satisfaz ¢ Satisfactorio
arbonation resistance ¢ Résistance & la carbonatation Pass ¢ Satisfaisant a ]
Fddulo de elasticidade ¢ Mddulo de elasticidad >206Pa
Elastic modulus ¢ Madule d'élasticité B
Absorgdo capilar ¢ Absorcion capilar p
Cagillary absoration 4 Absorution capillaire 1 < 0.5 hgm et
| st e st s o i, 0 L B 1 (i Mt g il el AL
i1 ekt i1 O B LS T i e 11: LB B | 1

0 desempenho do pradutc identificado acima esta em conformidade com o conjunto de Las prestaciones del preducto jdentificade anterisrmente son contormes con el conjunte de
desempenhoes daclarados, A presente declaragdo de desempenho & emitida, em conformidade prestaciones declaradas, La presente declaracion d= prestaciones se emite, de conformidad

com o Regulamento (UE) n.2 30572011, sob a exclusiva responsabilidade do fabrlcante con el Reglamento {UE) no 30572011, bajo Ia sola responsabilidad del fabrlcante arriba

identificado acima. 1 cadn,
The performance of the productidentified above is in conformity with the set of declared Les perfermances du produit i dentif.& essus sont conformes aux performances
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) déclarées. Conformément au i glem ert (UE} 70 3057201, la présente déclaration des
Ne 306/2011, under the soie responsibifity of the manufacturer identified abave. performances est établie sous |;. sev e ! esponsabilité du fabricant mentionné ci-dessus,
anifaln por g em nome 4 febrcarre pan : P

Irmada por y #nnombre-gel fabricands poi
i Tod mhd on betmif nd the manulociurer
Eigné pirr s tufiricas 81 sy i par:

CIARGA - Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Rua Ramarho Ortigdo n.%51] Pisos 7 e 8 11070-229 Lisboa | Tel, (351) 213118 700

FABRICA DE Al HANDRA | Av. do Marco da IV Légua, N 10, N2 136 | 2615-702 SOBRALINHD |
FABRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-604 ERMESINDE

Tel. (351) 219561 80 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com

www.cimpor.com |
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